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al academicianului Ernest Aruşanov pentru anul 2009 

 
1.Activitatea ştiinţifică 

Conducător proiectelor instituţionale 08.817.05.025A 

„Compuşii semiconductori AIIBVI şi AIBIIICVI pentru aplicaţii în optoelectronică şi 

fotonică: obţinerea, nanostructurarea şi caracterizarea ” 05. Nanotehnologii, inginerie 
industriala, produse si materiale noi.  
 

Conducător proiectelor internaţionale (ASM-BMBF) 09.820.05.07.GA 

„Analiza optică şi structurală a kesteritelor Cu2ZnSnSe4(1-x)S4x pentru aplicaţii 
fotovoltaice” 

Participare la proiectul AŞM şi FCFR 08.820.05.14BF 

Creşterea cristalelor de In2Se3 şi CuIn5Se8 şi a soluţiilor solide ce aparţin sistemelor In2Se3 

CuIn5Se8, studiul proprietăţilor lor fizice şi fizico-chimice  

 

2. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii în ediţii internaţionale   

Monografii în alte ediţii din străinătate   

Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1      5 

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0      

Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1  

Articole în alte reviste editate în străinătate   

Monografii editate în ţara  

Articole în reviste naţionale, categoria A     3 

Articole în reviste naţionale, categoria B  

Articole în reviste naţionale, categoria C   

Articole în culegeri  

Participarea la foruri ştiinţifice      2 

3.Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte) 

Cu ajutorul ecuaţiei elipsometrice principale şi ecuaţiei Fresnell pentru lumina reflectată 
de la suprafaţa cristalelor au fost calculate funcţiile optice a soluţiilor solide CuGa3xIn3(1-

x)Se5, CuGa5xIn5(1-x)Se8. Din dependenţa spectrală a funcţiei dielectrice complexe în 

conformitate cu modelul Adachi au fost determinate energiile punctelor critice E0 şi E1 şi 
parametrii de model în funcţie compoziţia soluţiilor solide. Au fost determinate regimurile 

optime de sinteză şi creştere a cristalelor Cu2ZnSnSe4(1-x)S4x. Au fost determinate funcţiile 
optice (permeabilitatea dielectrică, indicii de reflexie, de refracţie şi de absorbţie) ale 
cristalelor Cu2ZnSnSe4(1-x)S4x prin prelucrarea datelor măsurărilor elipsometrice în 

domeniul energiilor de la 0,8 şi pînă la 4,7 eV la temperatura camerei. A fost analizată 
structura spectrelor optice condiţionată de tranziţiile electronice.  

4.Activitatea didactică 

Numărul cursurilor ţinute   

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 1 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

  

5.Activitatea managerială 

1. Şef de laborator „ Materiale şi Structuri pentru Energetica Solară” 



2. Membru al Consiliului ştiintific al IFA 

3. Recenzent la revista Appl.Phys. Lett, J. Appl. Phys., Mater. Lett. etc  
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